
Индексы Миллера атомных плоскостей

• Ориентация плоскости описывается путем задания вектора 
нормали к этой плоскости.

• Поскольку мы знаем, что для всякого семейства атомных 
плоскостей существуют нормальные к нему векторы обратной 
решетки, то естественно выбрать в качестве нормали такой 
вектор обратной решетки.

• Чтобы сделать этот выбор однозначным, выбирают 
наименьший из указанных векторов. Таким путем мы 
определяем индексы Миллера данной плоскости.

• Индексы Миллера некоторой атомной плоскости — это 
координаты наименьшего вектора обратной решетки, 
перпендикулярного данной плоскости, в системе координат, 
заданной основными векторами обратной решетки. 



В простой кубической решетке Бравэ обратная решетка является 
простой кубической и индексы Миллера служат координатами вектора 

нормали к плоскости, взятыми в в кубической координатной системе. 
• Г. ц. к. и о. ц. к. решетки Бравэ обычно описывают с помощью 

условной кубической ячейки, как простые кубические решетки с 
базисами. Поскольку каждая атомная плоскость в г. ц. к. и о. ц. 
к. решетках представляет собой атомную плоскость 
соответствующей простой кубической решетки, для 
обозначения атомных плоскостей можно воспользоваться тем 
же способом задания индексов, что и в простой кубической 
решетке. 







правила обозначения направлений 
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