
Формула Брэгга для дифракции рентгеновских лучей. 



Формулировка Лауэ дифракции рентгеновских лучей. 



Экспериментальные методы. Метод Лауэ. 



Метод вращающегося 
кристалла 

• В этом методе используется монохроматическое рентгеновское 
излучение, но переменный угол падения. 

• Практически направление пучка рентгеновских лучей поддерживается 
постоянным, а изменяется ориентация кристалла. 

• В методе вращающегося кристалла его поворачивают вокруг 
определенных фиксированных осей, регистрируя на фотопленке все 
брэгговские максимумы, возникающие при повороте. 

• При вращении кристалла его обратная решетка поворачивается на тот 
же самый угол вокруг той же самой оси. 

• Следовательно, сфера Эвальда (определяемая фиксированным 
волновым вектором к падающего луча) неподвижна в k-пространстве, в 
то время как вся обратная решетка поворачивается вокруг оси 
вращения кристалла. 

• При повороте каждая точка обратной решетки движется по некоторой 
окружности; 

      -   брэгговское отражение происходит каждый раз, когда эта 
окружность пересекает сферу Эвальда. 



Показан случай, когда волновой вектор падающего луча лежит в атомной 
плоскости, а ось вращения перпендикулярна этой плоскости.

Концентрические окружности— это орбиты, описываемые при вращении векторами 
обратной решетки, лежащими в плоскости, содержащей к и перпендикулярной оси 

вращения. 
Каждая точка пересечения такой окружности со сферой Эвальда дает волновой 

вектор отраженного брэгговского луча. 



Построение Эвальда. 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

