
Гексагональная плотноупакованная структура 
ГПУ, hср

Не являясь решеткой Бравэ, гексагональная плотноупакованная ГПУ  структура столь 
же важна, как и ОЦК или ГЦК  решетки Бравэ – такую  структуру имеют кристаллы 
более 30 элементов.   
   В основе ГПУ структуры лежит простая  гексагональная решетка Бравэ, которая 
получается, если укладывать в "стопку" одну над другой   двумерные треугольные 
решетки (сети). Направление в котором ведется  подобное укладывание  - С-ось (она 
выбирается   обычно параллельно вектору 
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