
1.  Идеальная и реальная структура металлов.









2.Диаграммы  состояния.  Методы  построения  диаграмм 
состояния. Правило фаз Гиббса.





3.Диаграммы  состояния  с  эвтектикой  и  перитектикой.  Правило 
отрезков.









4.Диаграммы  состояния  с  неограниченной  растворимостью. 
Факторы,  способствующие  образованию  твердых 
растворов.









5.  Диаграммы  состояния с  химическими  соединениями. 
Промежуточные фазы постоянного состава.















6.Фазовые  превращения  1-го  и  2-го  рода.  Диаграммы  состояния  с 
полимофными превращениями.

Фазовые переходы первого рода — фазовые переходы, при которых 
скачком изменяются первые производные термодинамических 
потенциалов по интенсивным параметрам системы (температуре или 
давлению). Переходы первого рода реализуются как при переходе системы 
из одного агрегатного состояния в другое, так и в пределах одного 
агрегатного состояния (в отличие от фазовых переходов второго рода, 
которые происходят в пределах одного агрегатного состояния).

Примеры фазовых переходов первого рода 

• при переходе системы из одного агрегатного состояния в другое: 
кристаллизация (переход жидкой фазы в твердую), плавление 
(переход твердой фазы в жидкую), конденсация (переход газообразной 
фазы в твердую или жидкую), возгонка (переход твердой фазы в 
газообразную), эвтектическое, перитектическое и монотектическое 
превращения.

• в пределах одного агрегатного состояния: эвтектическое, 
перитектическое и полиморфное превращения, распад пересыщенных 
твердых растворов, распад (расслоение) жидких растворов, 
упорядочение твердых растворов.

Иногда к фазовым переходам первого рода относят также мартенситные 
превращения (условно, так как в ходе мартенситного превращения 
реализуется переход в стабильное, но неравновесное состояние — 
метастабильное состояние).

Фазовые  переходы  второго  рода —  фазовые 
переходы,  при  которых  вторые  производные 
термодинамических  потенциалов по  давлению  и 
температуре  изменяются  скачкообразно,  тогда  как  их 
первые  производные  изменяются  постепенно.  Отсюда 
следует, в частности, что энергия и объём вещества при 
фазовом  переходе  второго  рода  не  изменяются,  но 
изменяются его  теплоёмкость,  сжимаемость, различные 
восприимчивости и т. д.

Фазовые переходы второго рода сопровождаются изменением симметрии 
вещества. Изменение симметрии может быть связано со смещением 
атомов определённого типа в кристаллической решётке, либо с 
изменением упорядоченности вещества.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B


В большинстве случаев, фаза, обладающая большей симметрией (т. е. 
включающей в себя все симметрии другой фазы), соответствует более 
высоким температурам, но существуют и исключения. Например, при 
переходе через нижнюю точку Кюри в сегнетовой соли, фаза, 
соответствующая меньшей температуре, обладает ромбической 
симметрией, в то время как фаза, соответствующая большей температуре, 
обладает моноклинной симметрией.

Для количественной характеристики симметрии при фазовом переходе 
второго рода вводится параметр порядка, пробегающий отличные от нуля 
значения в фазе с большей симметрией, и тождественно равный нулю в 
неупорядоченной фазе.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0










7. Виды  твердых  растворов.  Упорядоченные  и  неупорядоченные 
твердые растворы. 

Вопрос №4 + вот это

Твердые растворы – одна из видов фаз.


