Движущей силой первичной рекристаллизации является энергия, аккумулированная в наклепанном металле. Система стремится перейти в устойчивое состояние с неискаженной кристаллической решеткой.

[bookmark: _GoBack]Движущей силой собирательной кристаллизации  является поверхностная энергия зерен. При мелких зернах поверхность раздела большая, поэтому имеется большой запас поверхностной энергии. При укрупнении зерен общая протяженность границ уменьшается, и система переходит в более равновесное состояние.

Собирательная рекристаллизация. После завершения первичной рекристаллизации в процессе последующего нагрева происходит рост одних рекристаллизационных зерен за чет других. Процесс роста новых рекристаллизованных зерен называют собирательной рекристаллизацией, что способствует уменьшению зерно граничной (поверхностной) энергии.

Движущая сила вторичной рекристаллизации установлена еще не вполне определенно, хотя ясно, что вторичная рекристаллизация должна наступать тогда, когда в немногочисленных зернах, сообразующихся с новой текстурой, число сторон превысит среднюю величину на самой ранней стадии этого процесса (т. е. в пределах инкубационного периода
