19) Морфология поверхности раздела при направленной кристаллизации металлов и сплавов.
Структура граничной поверхности зависит в основном от степени переохлаждения жидкой фазы.

При направленной кристаллизации многокомпонентных расплавов структура поверхности раздела зависит также от характера переохлаждения. При этом, если в случае кристаллизации чистых веществ может возникать только термическое переохлаждение, то при кристаллизации смесей переохлаждение может быть вызвано как изменением температуры расплава, так и изменением его состава, В последнем случае переохлаждение носит название концентрационного переохлаждения. Возникновение его тесно связано с распределением температуры и концентрации в жидкой фазе, и наблюдается оно только при наличии градиента концентрации примесей перед движущимся фронтом кристаллизации.
Структура поверхностей раздела и так называемой внутренней поверхности зависит от биографии кристаллического образца, соответствующей большей или меньшей раз-ориентации отдельных участков относительно друг друга. В пластически деформированных ионных кристаллах наблюдается дисперсия электропроводности в зависимости от частоты, что находит себе объяснение в наличии не связанных между собой структурных дефектов в кристаллической решетке.
